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PN-EN 12620 + A1 

Kruszywo drobne do betonu  

Oznaczenie i wymiar ziaren d/D Piasek kruszony 0/2 

Uziarnienie  Oznaczenie GF 85  

Zawartość pyłów Kategoria f10 

Jakość pyłów  Kategoria MBF10 
Gęstość ziaren 
ρa  
ρrd 

ρssd 

Wartość deklarowana 

 
2,70 
2,54 
2,60 

Nasiąkliwość Kategoria WA24 3 
Skład chemiczny – uproszczony opis 
petrograficzny 

Opis 
Kruszywo naturalne ze skał 
osadowych barwy brunatnej 


